
 

       

 

 

 

 

Filler per SCC 

 

Scheda tecnica informativa  

Origine prodotto: Cava e stabilimento di Stallavena VR 

Descrizione 
del prodotto: 

Filler naturale, frantumato, costituito da sabbia di composizione quasi 

esclusivamente carbonatica (frammenti di calcari a diversa tessitura, 

calcarenite, calcite spatica, dolomia)con tracce di arenarie e siliti.    

                         

Composizione 
chimica: 

CaCO3 
MgO 
Fe2O3 
Insolubile in HCI 

> 97,00% 
< 1,00% 
< 0,10% 
< 1,50% 

Caratteristiche 
fisiche: 

Peso specifico apparente (ISO 787/11) 
Peso specifico reale 
Testa massima (d 98%) 
Residuo a 100 micron 
Residuo a 75 micron 
Residuo a 50 micron 
Diametro statistico medio (d 50) 

1,20 gr/cm3 
2,70 gr/cm3 
95 micron 
0,2% 
6% 
22% 
22 micron 

 


